Prufzeugnis

Test Certification

Auftraggeber: ARMA FINANCE Produktionsnummer: 101068
Cusfomer 21 Anjou Atlantique Product Iof number
49123 Champtoce sur Loire
France Abmessungen: 13 % 35 mm
Dimensions
Auftragsnummer: KaiD8006
Crreder Mo,
Produktbezeichnung: RUBAFLEX Probenkonditionierung: 23 °C /50 to 0 % r.F.
FProduct name Sample conditioning
I R ~ Ergebnisse ;
N TR it R Results
Eigenschaft Priiffmethode Einheit Ergebnis
Property Testmethod Unit Result
Dicke . mm 13 1
Thickness
Dichte . kag/im® 60
Densily
Wasserdampfdiffusions- o 10790
widerstandszah| (u)
Water vapor resistance faclor (i)

* interne Prifverfahren
intermal fest procedure

Datum: 03042008
Date
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Dipl.-Phys. Annette Becker

** in Anlehnung an ISC/CD 15106-3 und DIN 52615
in line with ISO/CD 15106-3 and DIN 52615
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Zeiatrate 30
65201 Weshaden
Bl 0611} 260218
B, (O611) 260213




